Technicky list

MM katal

katalyzatory pro 2-sloz

MM katalyzatory jsou specidlné vyvinuty pro pouziti s
dvouslozkovymi formovacimi silikony série MM900 a MM 800.
Koncovému uZivateli pfindSeji velkou flexibilitu dle poZadaku
riznych aplikaci a dodavaji specifické vlastnosti vytvrzenym
produktiim série MM900 a MM800

hlavni charakteristiky

» katalyzator s dlouhou dobou zpracovatelnosti
> katalyzatory se standardni dobou zpracovatelnosti

> katalyzatory s kratkou dobou dobou zpracovatelnosti

> katalyzéator pro vétsi odolnost vici styreniim

» katalyzator pro vétSi odolnost viéi polyuretaniim

» specialni aplikaéni katalyzatory - kize

> specialni aplika¢ni katalyzatory - formovani podrazek bot
» urychlovag procesu tuhnuti za nizkych teplot a vihkosti

pouZziti a vytvrzovaci proces

Vytvrzovaci proces zac¢ina v celé hmoté smisenim silikonové
pasty série MM900 nebo MMB800 s katalyzatorem. P¥Fi bézné
teploté a vlhkosti jsou typické charakteristiky wvytvrzovani
popsany nize. Jestlize ma byt forma pouzita pro odlévani
agresivnich latek (napf. polyesterové  nebo epoxidové
pryskyfice), je doporu¢eno nechat formu vytvrdnout 48 hodin
pfed pouZitim.

pracovnipostup

Smisime 95-100 hm. jednotek z&kladni pasty série MM900
(MM800) a odpovidajici mnoZstvi katalyzatoru (tab. 2) ve vhodné
plastové nebo kovové nddobé. Objem michaci nadoby by mél byt
dostate¢ny, je nutno pocitat se zvétSenim objemu vlivem
vmichanych vzduchovych bublin.

Dikladné promichame, vyhneme se pfiliSnému pfimiseni
vzduchu, po dosaZeni jednolitého odstinu smési ukoncime
mich&ni a nékolikrat ddkladné SeSkrdbneme hmotu ze stén
nadoby. Abychom predesli vaddm zpudsobenym vzduchovymi
bublinami ve vytvrzené hmoté, je vhodné nechat promisenou
hmotu nékolik minut odvzdu$nit. LepSich vysledkd dosahneme

za pouZziti vyvévy.

}/zator

ace

ve formovaci silikony

tabulka 1 zakladni viastnosti

katalyzator

série MM900

MM CAT L6W
MM CAT L8W
MM CAT W*
MM CAT B5
MM CAT R5
MM CAT PU
MM CAT SR2

série MM800

MM CAT L5
MM CAT L5I
MM CAT VE
MM CAT VEI
MM CAT L5IV

charakteristika

bezbarvy, standardni rychlost vytvrzeni
bezbarvy, dlouhd doba zpracovatelnosti
urychlova¢ procesu tuhnuti

modry, standardni rychlost, dobr4 pevnost
¢erveny, rychly, dobra pevnost

bezbarvy, standardni rychlost, polyuretyny
fialovy, standardni rychlost, polyestery

bezbarvy, standardni rychlost, kiZe
bezbarvy, rychly, kiize
zeleny,standardni rychlost, podrazky bot
zeleny,rychly, formovani podrazek bot
zeleny,standardni rychlost, podrazky bot,
klasifikace nizké zavadnosti

tabulka 2 typické vlastnosti vytvrzovani
(pfi 23+/-2°C a 65% relativni vihkosti)

katalyzator

série MM900

MM CAT L6W
MM CAT L8W
MM CAT W*
MM CAT B5
MM CAT R5
MM CAT PU
MM CAT SR2

série MM800

MM CAT L5
MM CAT L5I
MM CAT VE
MM CAT VEI
MM CAT L5IV

mnozstvi

doba zpracovéani odformovani
hm. jednotek (minuty) (hodiny)
5 45-120 <24
5 120-180 <24
1 15-30 1-2
5 45-120 <24
5 15-30 1-2
5 45-120 <24
10 45-120 <24
5 45-120 <24
5 15-30 1-2
5 45-120 <24
5 15-30 1-2
5 45-120 <24

* musi byt pouzit jako pfidavek ke katalyzatorim se standardni
rychlosti vytvrzovani

Uvedené hodnoty jsou typické pro dany produkt a nemohou
byt brany jako technicka specifikace.

zdravi a bezpeénost
Bezpecnostni listy produktu jsou k dispozici na vyzadani.

balenf

katalyzéatory jsou baleny po 50g , 2509 a 1kg

skladovani a Zivotnost

katalyzatory by mély byt skladovany v originalnich
uzavienych obalech pfi teplot& mezi 10°C a 40°C. Za téchto
podminek maji dobu pouZzitelnosti 12 mésicu.
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